TEMPERATURE ET CHANGEMENTS D’ETAT

Pourquoi du givre se forme sur le pare-brise en hiver ?

1. La chaleur

Thermométre électronique

Echelles des températures
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3. Passage d’un état a l’autre

>
Lors d’'un changement d’état, comment varie la température en fonction du temps.
4. Courbe de refroidissement
o A < A
2 (%) échantillon b (°C) échantillon
0 % carbone 2 % carbone
» temps » temps
Métal pur (100 % fer) Alliage : 2 % carbone et 98 % fer

Cet alliage est de I'acier.
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