Les matières plastiques - Polycondensation
I – Polycondensation :

1° - Principe :

La polycondensation se fait à partir de monomères présentant des groupes fonctionnels différents. Ceux-ci réagissent progressivement les uns sur les autres et se combinent en éliminant des molécules légères telles que l’eau, l’ammoniac, le chlorure  d’hydrogène.

2° - Schématisation :
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3° - Exemple : Synthèse du nylon
	Mode opératoire : 

Dans un bécher verser 10 mL de chlorure d’adipyle de formule ClOC-(CH2)4- COCl. Ajouter délicatement10mL d’hexaméthylène diamine de formule NH2-(CH2)6-NH2. A l’aide d’une pince, étirer le voile formé à la surface de séparation des deux liquides.
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	Observations et interprétations :
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II – Identification des matières plastiques : 

1° -  Utilisation d’information :
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	Numéro de l’objet
	1
	2
	3

	Nom et écriture simplifiée de la matière plastique
	
	
	



2° - Vérification des résultats en réalisant différents tests :
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Réponse : 
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………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..
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Solution aqueuse d’hexaméthylène diamine
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