Partie II – Proposition d’une démarche
Dans cette partie, l’objectif est de mettre en œuvre un protocole expérimental permettant de vérifier l’efficacité de chacune des méthodes de zingage et de cuivrage d’une pièce présentée dans le contexte.
Le matériel à votre disposition et nécessaire au protocole est le suivant : 

· Deux tubes à essais avec leur support 

(  De la poudre de fer

· Une solution d’eau de javel (« accélérateur du phénomène représentant l’exposition aux temps »)

(  De la tournure d’aluminium



(  De la tournure de cuivre (« fils de cuivre »)

(  De la tournure de zinc (« fils de zinc »)

(  Deux clous en fer

Le défaut de couverture du matériau à protéger pourra être simplement modélisée par quelques enroulements avec le matériau protecteur.

1. Parmi le matériel à disposition, choisir les éléments nécessaires à deux protocoles expérimentaux qui permettront de répondre à l’objectif de cette partie. Pour cela, on cochera les cases associées.

2. Proposer deux schémas simples et clairs qui présentent ces protocoles expérimentaux.
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3. Décrire brièvement les étapes du protocole expérimental.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

4. Que pensez-vous observer ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Appel n°2 du professeur pour présenter oralement le protocole expérimental

